
Cartoon

ADIÇÃO DE ÁGUA NO CAMIÃO-BETONEIRA?

NÃO ADICIONAR ÁGUA!
Adicionar 10 l/m3

reduz 6% na resistência
aumenta 1% na porosidade

aumenta 6% na retração

RECOMENDAÇÃO:
PARA EVITAR TER DE AJUSTAR O BETÃO EM OBRA DEVE OPTAR-SE POR 
UMA CLASSE DE CONSISTÊNCIA ADEQUADA ÀS CONDIÇÕES DA BETONA-
GEM. COM CLIMA QUENTE E COM TEMPO DE TRANSPORTE E DESCARGA 
ELEVADO A CONSISTÊNCIA DEVE SER DA CLASSE S4 OU SUPERIOR.

PARA AJUSTAR 
A CONSISTÊNCIA 
DO BETÃO DEVE 
UTILIZAR-SE  
ADJUVANTE!

STOP!
A ADIÇÃO DE ÁGUA 

PREJUDICA GRAVEMENTE 
A QUALIDADE DO BETÃO.

A ADIÇÃO DE ÁGUA 
NO CAMIÃO-BETONEIRA 

SÓ É PERMITIDA 
PARA A DISPERSÃO 

DO ADJUVANTE!

O BETÃO ESTÁ BOM! 
MAS QUEREM-NO MAIS MOLE. 

VOU METER ÁGUA.

ENCARREGADO:
QUERO O  BETÃO 

MAIS MOLE. 
META ÁGUA!

OP. DE BOMBA:
VOU  DIZER 

AO MOTORISTA.

A QUALIDADE DE UM BETÃO RESULTA DO BOM TRABALHO DE EQUIPA


